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INFORMACIJE | ZALECENIA

DOTYCZACE BUDOWY OGRODZENIA Z ELEMENTOW BLOCK PREMIUM

B Zalecenia przed rozpoczeciem budowy ogrodzenia

e Producent nie zaleca budowy tego samego ogrodzenia jednoczesnie z elementéw w wersji BLOCK PREMIUM i elementow w wersji BLOCK CLASSIC.

e Elementy ogrodzen BLOCK PREMIUM nalezy sprawdzi¢ niezwtocznie (do 3 dni) po dostarczeniu na budowe i poréwnac wymiar, ilos¢ oraz kolor* do-
starczonych elementow z zamowieniem. Nalezy rowniez sprawdzi¢ czy pustaki nie maja zadnych uszkodzen mechanicznych. Po 3 dniach od momen-
tu dostarczenia produktéw na budowe reklamacje z tytutu zgodnosci materiatu z zamowieniem (ilos¢ i kolor) oraz ewentualnych uszkodzen nie
beda uznawane.

* Odcien koloru dostarczonych na budowe elementéw moze réznic sie od pokazanych na ekspozytorach oraz na zdjeciach w materiatach reklamo-
wych. Produkcja naszych elementow ogrodzen, a takze pozostatych produktow charakteryzuje sie wysokim rezimem technologicznym. Pomimo tego
moga wystapi¢ wahania w odcieniach koloréw. Spowodowane jest to zastosowaniem w procesie produkcji naturalnych sktadnikéw pochodzacych
z roznych ztdz oraz partii dostaw. Zaleca sie, aby zamoéwienie obejmowato witasciwg ilos¢é danego asortymentu powiekszong o ok. 5% dla planowa-
nej inwestycji. Zminimalizuje to do minimum mozliwos¢ wystapienia réznic w odcieniach kolorystycznych. W przypadku pustakow i daszkéow dwuko-
lorowych rozktad koloréw nigdy nie bedzie taki sam. Dopuszcza sie koncentracje jednego koloru obok drugiego na poszczegdlnych elementach oraz
dominacje jednego koloru na jednym elemencie, a drugiego koloru na drugim elemencie. Ta niepowtarzalnos¢ wzoru kolorystycznego na poszczegol-
nych inwestycjach nadaje im indywidualnego charakteru. Roznice kolorystyczne nie maja wptywu na wysoka jakos¢ naszych produktow. Jednak aby
zminimalizowac¢ wystepowanie skupisk koloru i réznych odcieni w jednym miejscu nalezy zawsze uktadac produkty tego samego asortymentu z jednej
partii produkcyjnej jednoczesnie z minimum trzech palet mieszajac produkty z poszczegdlinych warstw.

e Palety z elementami ogrodzern BLOCK PREMIUM powinny by¢ sktadowane na rownym poziomym terenie. Sktadowanie na nierownym podtozu moze
spowodowac uszkodzenia mechaniczne i mocne zarysowania elementow ogrodzernn BLOCK PREMIUM.

* Nie zaleca sie sktadowac palet z elementami ogrodzer BLOCK PREMIUM na budowie jedna na drugiej.

e Palety z elementami ogrodzer BLOCK PREMIUM nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, kontaktem z btotem, mieszanka betonowa lub
innymi substancjami, ktére moga zanieczyscic pustaki, np. przykrywajac je folia budowlana.
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B Sposoby budowy ogrodzen z elementéw BLOCK PREMIUM

Styl klasyczny - murowanie oddzielnie stupkéw i cokotow Styl nowoczesny - murowanie stupkéw na murze/cokole

Stylten polega nabudowie catych stupkow z pustakow BLOCK PREMIUM W pierwszej kolejnosci nalezy wybudowac¢ mur/cokét o wysokosci zgod-
oraz wybudowaniu miedzy nimi cokotu. Taki uktad budowy przedstawia nej z projektem. Budowanie cokotu zalecamy wykonac¢ w technice wiazania
petne stupki ogrodzeniowe oraz cokét jako osobne elementy ogrodze- wozéwkowego tj. z przesunieciem warstwy pustakow o % pustaka wzgle-
nia. Cokét z Pustakéw BLOCK PREMIUM 80 zalecamy wykonac z wia- dem dolnej warstwy. Po wybudowaniu muru/cokotu nalezy wykonaé¢ na nim
zaniem wozdéwkowym 1j. z przesunieciem warstwy pustakéw o % pusta- stupki. Przykrycia na murze/cokole uktada sie po wymurowaniu stupkdow.
ka wzgledem dolnej warstwy. Ten spos6b wykonania pozwala ustawi¢ stupki w dowolnym miejscu na co-
Wymiar $wiatta miedzy stupkami jest suma dtugosci pustakéw BLOCK kole dopasowujac odlegtos¢ miedzy nimi do dtugosci przeset ogrodzenio-
PREMIUM 80 i najczesciej wynosi 80 cm, 160 cm, 240 cm. W ten spo- wych.

s6b otrzymamy klasyczng wersje ogrodzenia.

I Zalecenia podczas budowy ogrodzenia

Wszystkie elementy ogrodzen BLOCK PREMIUM powinny by¢ suche przed wbudowaniem, a Ogrodzenie BLOCK PREMIUM nalezy wykonywac
w temperaturze powyzej 0°C.

Ogrodzenie/mur nalezy ustawi¢ na wczes$niej wykonanym fundamencie. Prawidtowe utozenie pierwszej warstwy pustakow w ptaszczyznie zblizonej
do absolutnego poziomu jest kluczowe dla prawidtowego utozenia kolejnych warstw pustakéw.

Nalezy stosowac izolacje pozioma miedzy fundamentem a pierwsza warstwa pustakéw. Kolejne warstwy naktada sie na siebie stosujac przy tym
elastyczng mrozoodporng zaprawe klejowa.

Przy wysokosci muru do 40 cm wystarczy jezeli pustaki zostana wypetnione zwirem, do 60 cm wilgotnym betonem wibrowanym. Powyzej 60 cm
komory pustakéw musza zosta¢ wypetnione wilgotnym betonem wibrowanym i dodatkowo uzbrojone. Zbrojenie wykonac zgodnie z wytycznymi
konstruktora/projektanta.

Zaprawa klejowa powinna by¢ naktadana starannie tylko na wypustke na pustaku. Nie powinna ,sptywac” na czes¢ imitujaca fuge, poniewaz bedzie
ona widoczna i negatywnie wptynie na ostateczny wyglad ogrodzenia.

Poziom i pion budowanego muru/cokotu i stupkéw nalezy sprawdzac na biezaco poziomnica.

Ogrodzenie wykonywane z pustakow betonowych z wykorzystaniem mokrych zapraw wlewanych do wewnatrz pustakéw nalezy chroni¢ przed desz-
czem i mrozem przykrywajac na koniec prac caty mur folig budowlang do czasu utozenia daszkéw. Jezeli ogrodzenie budowane jest podczas opa-
dow deszczu to zabetonowane pustaki nalezy przykrywac na biezaco. Zminimalizuje to do minimum mozliwo$¢ pojawienia sie biatych wykwitow wa-
piennych.

Wszystkie zabrudzenia (np. z zaprawy) czesci licowe]j pustakéw w trakcie ich ustawiania nalezy usuwac natychmiast czysta woda i miekka szczotka.
Wszystkie nasze produkty produkowane sa zgodnie z normami PN-EN 771-3:2011+A1:2015 oraz PN-EN 13198:2005. Niewielkie réznice w wyso-
kosci poszczegdlnych pustakéw nie sa wada i nalezy je niwelowac w czasie ustawiania poprzez: obrot w poziomie o 180° i/lub wyréwnujac je grubo-
Scig naktadanej zaprawy klejowe;j.

Uszkodzone mechanicznie pustaki w trakcie budowy ogrodzenia mozna wykorzystac¢ na tzw. docinki lub wykorzystac¢ je do budowania murkéw opo-
rowych uktadajac je czescia uszkodzona do wnetrza muru oporowego.

Przy uktadaniu przykry¢ stupka i muru/cokotu nalezy wykonac spadek o pochyleniu = 3 % od strony wewnetrznej ogrodzenia w kierunku zewnetrz-
nym ogrodzenia. Spadek uzyskuje sie poprzez zastosowanie wiekszej ilosci masy klejowe;.

Spoinowanie przykry¢ stupkéw oraz muru/cokotu nalezy wykonaé z mrozoodpornego silikonu w celu wtasciwego zamkniecia szczelin. ,Szczelne za-
mkniecie” znacznie wydtuzy okres bezusterkowej eksploatacji, gdyz zabezpieczy ogrodzenie przed: wnikaniem wody do jego wnetrza, powstawaniem
wykwitow, a w szczegélnosci przed wszelkimi szkodami zwigzanymi z negatywnymi skutkami zamarzania wody wewnatrz pustakéw.

Pustakéw BLOCK PREMIUM nie spoinuje sie.

Po utozeniu wszystkich elementéw ogrodzenia i zakonczeniu robot nalezy przykry¢ mur folig budowlang na co najmniej 2 dni. Powyzsze dziatanie ma
na celu zabezpieczenie nowo wzniesionego ogrodzenia przed wymywaniem i niszczeniem $wiezej zaprawy (silikonu, kleju itp.) przez opady atmosfe-
ryczne.

I Konserwacja

Dla zwiekszenia trwatosci i wiekszej odpornosci budowli przed korozja biologiczng mozna wszystkie elementy ogrodzenia (w szczegdlnosci przykrycia
stupkéw i murkéw) zaimpregnowac $rodkami do ochrony powierzchniowej betonu zgodnie z instrukcja producenta impregnatu (impregnaty dostep-
ne sa w marketach i hurtowniach budowlanych). Zabieg ten réwnoczesnie znacznie poprawi zabezpieczenie budowli przed: zabrudzeniem, mrozem,
deszczem oraz storicem (promieniami UV).

UWAGA: W kazdym indywidualnym przypadku nalezy odnies¢ sie do obowiazujacych przepiséw z zakresu prawa budowlanego oraz do projektu zagospo-
darowania terenu. Przy wznoszeniu sciany oporowej itp. zaleca sie skorzystanie z porady konstruktora/projektanta budowlanego z odpowiednimi upraw-
nieniami.
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